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egyetemi vegytani intézet) czimzendők. 

A) EREDETI KÖZLEMÉNYEK. 

I. Közlemények a kolozsvári tud. egyetem vegytani intézetéből. 
D r . F a b i n y i R u d o l f t a n á r t ó l . 

8. GÁSPÁR JÁNOS vegyt. tanársegéd. A gázok elnyeletése üveg által. 

A tömjénre vonatkozó tanúlmányaimban, midőn az O l i -
b é n t füstölgő Jódhydrogénsavval beforrasztott üvegcsövekben 
24O°-nyi hőmérséknél több óráig hevítettem, a kihűlt csövek 
megnyitásánál nagy feszélyű, gyúlékony gáz tódúlt ki, melynek 
vizsgálatával jelenleg foglalkozom. 

Midőn a csövek tökéletes megtisztítása és megszárítása 
után, azokat újból használandó, a gázfúvó lángjában hevítém, 
azon pillanatban, midőn külsőleg gyenge vörös izzásba jöt-
tek, heves pattogás következett be s a csövek belseje köles 
szemnyitől egész borsó nagyságig menő buborékokkal telt meg. 
Hevítés előtt a csöveken semmiféle változás nem volt észlel-
hető, sem átlátszóság, sem szín, sem egyneműség stb. tekinte-
tében, sőt a közönséges Bunsen-féle égető hőmérséke sem idé-
zett elő semmiféle feltünő tüneményt, míglen a gázfúvó magas 
hőmérsékü lángjában valamennyi cső egyaránt erős pattogással 
bensejében hólyagossá vált. E hólyagok üveg vagy fapálczával 
igen könnyen lehorzsolhatók s jelentékeny mennyiségű finom 
üvegport adnak. 

Észlelésemet közölve Fabinyi tanár úrral, szives útasításai 
szerint jártam el ezen, csakis a magas nyomás és hőmérsék 
befolyása alatt az üveg által gyakorolt gázabsorptióra vissza-
vezethető, érdekes tünemény közelebbi megvizsgálásánál. 

Hogy maga az általam használt üveg, mielőtt Olibén és 
Jódhydrogénsavval hevíttetett volna, nem mutatja ezen patto-
gással járó hólyagosodást, arról, noha ennek már a csövek első 



előkészítésénél föl kellett volna tünnie, még külön is meggyő-
ződést szereztem, azt ismételten különböző időig, különböző hő-
mérsékkel biró láng behatásának kitéve, a nélkűl, hogy egyet-
len buborékot idézhettem volna bensejében elő. 

A legelső kisérletet Hydrogénnel eszközöltem. A z erős falú, 
egyik végén beolvasztott csőbe Zinkforgácsot tettem s gyenge 
falú üvegcsövecskébe forrasztott concentrált Sósavat, mire a 
cső másik végét a lámpa előtt kihúzva, leforrasztottam. A Zink 
és Sósav mennyiségét akként választám, hogy a fejlődő Hyd-
drogén közönséges hőmérséknél a csőben közel 4 légkörnyo-
másnyi feszélyt gyakoroljon. Két cső lett igy megtöltve s mi-
után rázással a Sósavat tartalmazó csövecske eltöretett, ágyú-
kemenczében 10 illetve 15 óra hosszáig 240°-nyi hőmérséknek 
állandóan kitéve. A kihűlt csövek lámpa előtti megnyitásánál a 
Hydrogén erős süvöltéssel tódúlt ki. A gondosan kimosott és 
megszárított csöveken semminemű változás nem tűnt elő, a Bun-
sen égető hőmérsékét is változás nélkül elviselték, azonban a 
gázfúvó lángjában heves pattogással bensejük egész felületén 
hólyagosokká váltak. Az egyik cső a hevítés előtt légmentesen 
el lett zárva s ekkor sikerült azt is észlelni, hogy a cső azon 
pontján, a melyen a buborékok épen előidéztettek, pillanatokig 
tartó csekély fényerősödés lép föl, valamint hogy a cső hide-
gebb helyein finom harmat verődik le. A víz képződése ez eset-
ben igen természetes magyarázatot lelhetne azon körülmény által 
is, hogy a cső levegőt tartalmazott, mely az üvegből kihajtott 
Hydrogénnel, kiválása pillanatában egyesült, a mivel az üveg-
nek a buborékok helyén való momentan erősebb izzása is kap-
csolatosnak látszik. 

Hydrogént a közönséges módon a levegővel telt és igy 
hevített csövekben kimutatni nem lehet, azonban nem kétlem, 
hogy a kisérlet más berendezésénél, p. tiszta Szénsavval töltött 
csövet használva, annak jelenlétét könnyen sikerülend consta-
tálni, valamint mennyiségét is meghatározni. 

Ezután az üvegnek Szénsav iránti viseletét vizsgáltam meg. 
Kettedszénsavasnátriumot és beforrasztott csövecskében Sósavat 
hoztam a megvizsgálandó üvegcsőbe, szintén oly mennyiségben, 
hogy a Szénsav nyomása közöns. hőmérséknél körülbelől 4 lég-
környomást tegyen ki. A hevítés hasonló módon s 240°-nál 
történt. Miután a cső kihűlt, lámpa előtt megnyittatott, kitisz-
títtatott stb. új csőtől egyáltalán nem volt megkülönböztethető, 
azonban, mint az előbbi Hydrogénnel kezelt cső, a gázfúvó 
lángjában erősen pattogott s hólyagokkal megtelt. 



Hogy ez esetben Szénsav idézte elő a hólyagképződést, 
egy hasonlóan megtöltött csővel könnyen sikerült igazolni. A 
csövet kinyitása, kimosása és teljes megszárítása után kettős 

"fúrású dugóval zártam el, melynek egyik fúrásába kis csapos 
tölcsért, a másikba pedig egy légszivattyúval összekötött csa-
pos üvegcsövet illesztettem. A tölcsér frissen készült, teljesen 
tiszta Barytvízzel töltetett meg s dugójával elzáratott. Erre a 
légszivattyúval kiszivatott a csőben foglalt levegő s teljesen 
Szénsavment levegővel helyettesíttetett, mire ez újból kiszivat-
tyúztatott s ez eljárást még kétszer ismételtem. Kiszivattyúzás 
után végre Barytvizet folyasztottam a csőbe s vele állni hagy-
tam; a Barytviz tiszta maradt. Erre ferde állásba hozva a csö-
vet, felső részén a gázfúvóban hevítém. A pattogás, hólyagoso-
dás bekövetkeztével a Barytvizben g y e n g e z a v a r o d á s ál-
l o t t e lő . 

Egy harmadik kisérletsorozatot Nitrogénoxyddal tettem. A 
csőbe finom rézforgács és külön csövecskében tömény Légeny-
sav forrasztatott. A hasonlómódon, mint a Hydrogén és Szén-
sav alkalmazásánál végbevitt hevítés s.t.b. után, midőn a kül-
lemében változatlan csövet a fúvólámpa előtt hevitém, pattogást 
alig hallatott, nem is hólyagosodott meg, hanem benseje finom 
hófehér kéreggé alakúit át. 

Egészen hasonló megváltozást mutatott oly cső, mely Szén-
oxyddal (sárga vérlúgsó és Kénsavból) lett nyomás alatt meg-
töltve. 

E tárgyra vonatkozó további vizsgálataimban meggyőződést 
kellett szereznem arról is, valjon az üveg már közönséges nyo-
másnál és 240°-ot felül nem haladó hőmérséknél, nem e képes 
bizonyos gázokat fölvenni, melyeket azután csak igen magas hő-
ben bocsát ismét szabadon. A szerves vegyelemzéshez szolgáló 
kemenczében hevíték órahoszat állandóan 240-nál, e czélból egy 
tiszta üvegcsövet, s lassú áramban száraz Hydrogént vezeték 
rajta keresztül. E cső nyomokat sem vett föl a gázból. A Szén-
savval tett kisérlet szintén negativ eredményü maradt. 

A gázok üveg általi absorptiója tehát csak magasabb nyo-
más és magasabb hőmérsék befolyása alatt következik be. A 
mi illeti az elnyelt gáz mennyiségét, úgy eddigi kisérleteimből 
határozottsággal az következik, hogy az elnyelt gáz mennyisége 
a nyomással növekszik; hogy milyen arányban, azt kipuhatolni 
további vizsgálatok feladata leend. Valahányszor csekélyebb nyo-
más alatt töltöttem meg a csöveket, a hólyagosodás is kisebb 
mérvben lépett föl, sőt 2 légköri nyomásnál már csak egyes 
apró hólyagok voltak előidézhetők. 



Megvizsgáltam végül magának a tiszta víznek behatását is 
az üvegre 2400-nál. A cső, mint előre várható volt, már a ke-
menczéből kivéve, erős megváltozást tüntetett föl. Belseje fehér, 
vastag zománczszerü kérget nyert, a hol a viz födte, miglen a 
cső telső része, mely inkább csak a vizgőz behatásának volt ki-
téve csak erősen meghomályosodott. A fuvó lámpa előtt hevítve 
nem hólyagosodott meg. Különös mindenesetre az, hogy ily zo-
mánczosodás, vagy kéregképződés egy esetben sem állt elő, mi-
dőn a csövekben nyomás alatt valamely gáz hevíttetett, noha 
csaknem minden esetben a gázt fejlesztő savval (különösen a Só-
sav, Jodhhydrogénsav alkalmazásánál) elegendő víz is volt jelen 
a csövekben. 

Átkutatva a chemiai és természettani irodalmat csupán egy 
adatot találhattam e napokban, mely a leirtakkal hasonló ész-
lelésekre vonatkozik. J. B. H a n n a y n a k 1881-ben 1 ) midőn sen-
sacionalis kisérleteit a gyémánt mesterséges előállitására tevé, 
föltünt, hogy vas csövei, a melyekben a hevítésnél óriási nyo-
más uralkodott, a kinyitás alkalmával a legtöbb esetben üre-
seknek találtattak, noha csöveinek hydraulikus szivattyúval esz-
közölt megvizsgálása azoknak teljes zárása mellett bizonyított. 
Sőt ha csöveit galvanoplastikus úton arany, réz vagy ezüst ké-
reggel is vonta be, vagy üveggel látta el belsejüket, mégis lát-
szólag áthatolhatók maradtak. Kisérleteit e különös tény földe-
rítésére kiterjesztve, azt találta, hogy az üveg 200 0 fölött és 
2 0 0 légkörnyomásnál Oxygént és Szénsavat tetemesen elnyel 
és ha nyomás alatt lehül, azt vissza is tartja. Ugyancsak azt is 
észlelte, hogy az elnyelt gáz egyszerre rohamosan, habzás köz-
ben eltávozik, ha az üveg gyorsan, meglágyulásáig hevíttetik. 
Szerinte más Silicátok, továbbá Bórsavas és Phosphorsavas sók 
is absorbeálnak gázokat, főleg Szénsavat, miglen a fémek külö-
nösen Hydrogént és némely Szénhydrogéneket. 

A z általam nyert eredmények teljesen megerősítik H a n n a y 
észleléseit, sőt a Szénsavon kivül, a Hydrogénnek, Nitrogénoxyd-
nak és Szénoxydnak absorptióját az üveg által is constatálják, 
valamint azt, hogy az üveg elnyelő képessége e gázok iránt 
2 4o°-nál már 2 légkörnyomás felett kezd érvényre emelkedni. 

1) J. B. Hannay. Chemical News 44. p. 3—4. 1881. Beiblätter zu den Annalen der 
Physik und Chemie V. 1881, No. 9. 642. 



A z e l e m z é s m e n e t e és e r e d m é n y e i . 

Miután a qualitativ elemzésnél kitünt, hogy a vizsgálandó 
anyagban Kovasav, Aluminium. Vaséleg, Calcium és Magnesium, 
továbbá nagymennyiségű Víz foglaltatik, a mennyileges elemzés-
nél következőleg jártam el: 

A z anyagot finom porrá törve, a midőn is barnás-vöröses 
szinü volt, az elemzéshez vett mennyiségeket előbb 100°-nál a 
reátapadó nedvességtől megszabadítva, lemértem és erre a Víz, 
illetőleg az izzítási súlyveszteség meghatározására addig izzítot-
tam platintégelyben, míg két egymásután eszközölt mérés teljesen 
összevágott. Ezen izzításnál a por igen élénk piros szinű lett. 
Most ezen anyagot összekevertem 5-szőrös mennyiségű Szénsa-
vasnatronkalival és feltárva a szokott módon; leválasztottam a 
nem nagy mennyiségben jelenlevő Kovasavat. A z erről leszűrt 
oldatban a Vasat és Aluminiumot Ammoniak és Chlorammo-
niummal csaptam le, mely csapadékot Sósavban oldva, ezen ol-
datban a Vasat az Aluminiumtól Kalihydrattal elválasztva, a Va-
sat még egyszer oldám Sósavban és kicsaptam Ammoniakkal, 
a Kalihydratos oldatban levő Aluminiumot pedig platincsészé-
ben — miután Sósavval közönyösítém — lecsaptam Ammoniak-
kal való főzés által. 

A Vas és Aluminium csapadékáról leszűrt oldatból Ammo-
niak és Oxalsavas Ammoniakkal leválasztám a Calciumot, az 
erről leszűrt oldatban pedig Phosphorsavasnatriummal a Mag-
nesiumot. A két utóbbi csak kis mennyiségben volt jelen. 

9. KOCH F. vegyt. tanársegéd. Egy Budáról való alaktalan, májbarna, 
opálkinézésü ásványnak vegyi elemzése. 

Bátyám, dr. Koch Antal, egy májbarna, opálkinézésü, egy 
sárgás mézgaszerű és egy fehér Krétanemű ásványt adott át 
nekem elemzés végett, melyeket ő már régebben Budán gyűj-
tött volt. Termőhelyük a Fehérhegyen, a vasúti alagút felett 
átvezető út baloldalának azon helye, hol a budai márga mint-
egy 4 5 ° alatt D.-nek dőlve, az alatta fekvő dolomittal érintke-
zik. A z érintkezésnél a budai márga kb. 2'-nyi vastagságban vö-
rösbarna, egész barnasárga, likacsos anyaggá változott, melyben 
a májbarna ásvány vastagabb, a mézga kinézésó sárgás ásvány 
vékonyabb ereket, a Krétanemű ásvány pedig kisebb-nagyobb 
gumókat és ereket is képez. Egyelőre a májbarna ásványnak 
elemzését fejeztem be. 


