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Mindennemü küldemények a „Vegytani Lapok" szerkesztőségéhez (Kolozsvárt tud. 
egyetemi Vegytani intézet) czimzendők. 

A) EREDETI KÖZLEMÉNYEK. 

1. Közlemények a kolozsvári tud. egyetem vegytani intézetéből. 
Dr. Fabinyi Rudolf tanártól. 

20. KOCH FERENCZ tanársegéd. Erdélyi ásványok elemzése. 

I. A z ú g y n e v e z e t t S z a b o i t ú j a b b é s t e l j e s m e n n y i l e g e s 

e l e m z é s e . 

Ezen, a Maros síkjára feltünően előretolt s a piski vasúti állomással 
szemben levő magányos hegykúp Augitandesit kőzetében előforduló és dr. 
Koch A n t a l 1 ) által Szaboit-nak elnevezett új ásvány, miután dr. K r e n n e r 
J ó z s e f 2 ) által jegecztanilag és physikai tulajdonságaira megvizsgáltatván 
Hyperstenitnek ismertetett vólna föl, a kérdés végleges eldöntésére újabb 
és teljesebb elemzést tett kivánatossá, a melyet én, dr. K o c h A n t a l föl-
szólítására, ez év augusztus havában a kolozsvári m. k. tud. egyetemi vegy-
tani intézet laboratoriumában végrehajtottam. 

Előre bocsátom dr. K o c h A n t a l idézett értekezésében levő és ál-
tala eszközölt elemzését, melyre 0.1703 gr., tehát igen kevés anyag állott 
rendelkezésére. 

Izzítási súlyveszteség . . . . 0.0007 gr. . . . . 0.3970% 
SiO2. . . . 0.0923 „ . . . . 52.3540 „ 
Fe 2 O 3 (kevés Al 2 O 3 -al) . . . 0.0788 „ . . . . 44.6965 „ 
CaO . . . 0.0055 „ . . . . 3.1196 „ 
MgO és Na 2O nyoma . . . . — — 

0.1773 gr. 100 .5671% 

Ez elemzés szerint a Vas mennyisége feltünően nagy és pedig az 
összes Vas Oxyd alakjában van fölvéve, továbbá a Magnesiumoxyd csak 
mint nyomokban jelenlévő van említve, már pedig a Hyperstenit-ban a Vas 

1) Dr. K o c h A n t a l : Az aranyi hogy (Hunyadm.) kőzete és ásványai és ezek 
között két új faj. Math. és Term. tud. közlemények. XV. köt. II. sz. 44—53 l. 

2) Dr. K r e n n e r J ó z s e f : A Szaboitról. Mathematikai és Természettudományi 
Értesítő. 1884. 7-ik füz. 230-ik 1. 



mennyisége 2 0 % körül varial és ennek is legnagyobb része Oxydul alak-
jában kell hogy jelen legyen, továbbá a Magnesiumoxyd egyik főalkatrésze 
a Hyperstenitnak, a mennyiben ez is 2 0 % körül van benne. 

Föladatom volt tehát meggyőződni arról, hogy először a Vas mily 
mennyiségben fordúl elő ez ásványban és ezen mennyiségből mennyi esik 
az Oxydra és mennyi az Oxydulra, továbbá, hogy a Magnesiumoxyd egy-
általában és mily mennyiségben van jelen. 

Miután az ásványnak a kőzeten üde és mállott részletei valának ész-
lelhetők, azért arról is meg kellett győződnöm, hogy a Vasat illetőleg van-é 
változás a kettőben, t. i. hogy nem alakúlt-é át már a mállott részletben 
a Vasoxydulnak bizonyos mennyisége Oxyddá. 

Ezeket megfontolva, három részletet vettem az elemzéshez. 1) Megha-
tároztam az ásvány egy már mállott részletéből a Kovasavat, a Vasat (oxyd), 
a Calciumot, a Magnesiumot és az izzítási súlyvesztességet. 2) Az ásvány 
egy egészen üde részletéből meghatároztam a Vasoxydul mennyiségét. 3) 
Egy másik mállott részletből szintén a Vasoxydul mennyiségét határoztam 
meg . 

1. A mállott részletből, miután azt legfinomabban 
eldörzsöltem, lemértem 0.5205 grammot. A finom por szí-
ne húsvöröses volt. Legelőször meghatároztam az izzítási 
súlyvesztességet, mi mellett észleltem egyszersmind a por 
színének változását is. Ez az izzítás után vöröses barna 
lett. Többszöri izzítás és lemérés után a súlyvesztesség 
tett 0.005 grammot. Lesz tehát százalékban kifejezve . . Izzít. sv. 0 .960% 

Erre az anyagot összeolvasztottam ötszörös meny-
nyiságű Szénsavasnatronkalival és a Kovasav leválasztá-
sára, a szokott módon eljárva, annak mennyiségeűl kap-
tam 0.2(39 grammot SiO 2 51 .681% 

A Kovasavról leszűrt oldatból, miután azt előbb oxy-
dáltam, Ammoniak és Chlórammonium-mal való kezelés-
sel leválasztani a Vasat és a netalán jelenlévő Aluminiu-
mot. Miután az igy nyert csapadék tökéletesen a Vas-
oxydhydrát vörösbarna színével bírt, azért az Aluminium 
csak nyomokban lehet jelen, de miután továbbá az Alu-
minium jelenléte vagy jelen nem léte úgy sem bír döntő 
befolyással, azért annak elválasztását elhagytam. A le-
mért Vasoxyd súlya volt 0.115 gr. Ezt átszámítottam 
fém Vasra, mely 0.0805 grammot tett Fe(Al ny.) 15.465% 

Az előbbi csapadékról leszürt folyadékban Ammo-
niák és Oxalsavasammoniummal leválasztám az igen kis 
mennyiségben jelenlevő Calciumot Oxalsavascalcium alak-
jában. Ezt átalakítva Calciumoxyddá, súlya volt 0.0161 gr. CaO 3.093% 

Végre a Calcium csapadékáról leszűrt óldatból Am-
móniák és Na 2 HPO 4 segélyével lecsaptam az igen nagy 
mennyiségben leváló Magnesiumot Phosphorsavas Magne-
siumammonium alakjában. Ezt átalakítva Phosphorsavas-
magnesiummá, súlya volt 0.3298 gr., mely Oxydra átszá-
mítva, tesz 0.1188 grammot MgO 22 .824% 

2. Hogy az egészen üde részletből a Vasoxydul meny-
nyiségét határozzam meg, következőleg jártam el. 



Készítettem egy igen híg Kaliumhypermanganat ol-
datot, a melyből egy köbcentimeter megfelelt 0.0008 gr. 
Vasnak. Összeállítottam továbbá egy oly készüléket, a mely-
ben az anyagot levegő kizártával és Szénsaváramban tár-
hattam föl Fluorhydrogénsavval. A készülékem állott egy 
gypszkorongból, melynek közepébe gömbölyü nyilást váj-
tam, hogy egy kis platintégely félig be volt sűlyeszthető 
légmentesen. A platintégely nyilása fölébe borítottam egy 
meglehetős nagy piatincsészét, úgy, hogy a platincsésze 
szélei be lettek mélyítve egy, a korongba vájt meglehe-
tős mély gyürűbe. Most még két nyilást vájtam a ko-
rongba, az egyik a Szénsav bevezetésére, a másik annak 
kivezetésére. 

Erre lemértem a rendelkezésemre álló igen kis anyag-
mennyiséget, melynek súlya volt 0.0355 gr. Már e por 
színe is eltért a mállott részletétől, a mennyiben ez ham-
vasszürke volt. Ez anyagot a tégelyben összehozva Kén-
savval és Fluorammoniummal, a lehetőleg legkisebb a 
tégely alá állított lánggal gyengén hevítém, miközben foly-
tonos, de lassú Szénsaváramot vezettem keresztül. Egy 
óra múlva, midőn gázok már alig távoztak el, a tégelyt 
hirtelen jól kifőzött és kétszer lepárolt vízbe hoztam és 
Kénsavval megsavanyítva, azonnal titráltam Kaliumhy-
permanganit oldattal, melyre elhasználtatott 6.8 c.c. Meg-
felel tehát ennek 0.8 X 0.0008 = 0.00544 gr. Fe . . Fe 15 .324% 
vagy ha ezt átszámítom Vasoxydulra FeO 19 .702% 

3. Hogy a mállott részletből szintén megkapjam a 
Vas azon mennyiségét, mely mint Oxydul van jelen, tel-
jesen úgy jártam el, mint előbb, lemértem 0.1215 gr. 
anyagot és erre elhasználtam 10 c.c. Kalium-hypermanga-
nat óldatot; tehát a Vas mennyisége 10 X 0.0008 = 
0.008 gr. Fe 6 .584% 
vagy átszámítva ezt Oxydulra FeO 8.465% 

Tudva lévén a mállott részletben a Vas öszszes 
mennyisége, csak levonásba kell hozni ebből a Vas 
azon mennyiségét, mely mint Oxydul van jelen, hogy meg-
kapjuk a Vas azon mennyiségét, mely mint Oxyd sze-
repel; azaz 15.465 — 6.584 = Fe 8 .881% 
vagy ezt átszámítva Oxydra, lesz Fe 2O 3 12 .687% 

Elemzési eredményeimet összeállítva: 

I. M á l l o t t r é s z l e t II. Ü d e r é s z l . 
SiO 2 . . 5 1 . 6 8 1 % — 
FeO . . 8.465 „ 19.702 
Fe 2 O 3 . . . . . . 12.687 „ — 
CaO . . 3.093„ 
MgO . . 22.687„ 
Izzít. súlyveszt. . . 0.960 „ — 

99 .710% 



Összehasonlítva az eredményeket, legelőször is azt találjuk, hogy az 
üde részletben majdnem az összes Vas mint Oxydul van jelen, mig a mál-
lott részletben a Vas nagy része már át van alakúlva Oxyddá. Összeha-
sonlítva továbbá a dr. K o c h A n t a l elemzésével, azt látjuk, hogy nagy 
eltérés van, a mennyiben ott a Vasoxyd 44.6965%-ot tesz ki és Magne-
siumoxyd nincs. Miután gyanítottam, hogy a nagy eltérés oka abban fog 
rejleni, hogy dr. K o c h A n t a l a Vassal együtt a Magnesiumot is lecsapta 
és azzal együtt mérte le, elkértem tőle ezen csapadékot, melyet szerencsé-
sen eltett volt, és ezt felóldva Sósavban, leválasztám belőle ismét a Va-
sat és az erről leszűrt óldatból, miután egy próba Calciumra reaktiót nem 
adott, Na 2HPO 4-al a Magnesiumot és tényleg igen dús csapadékot nyer-
tem. Az eltérés oka tehát valóban itt rejlett s az egész tévedés arra ve-
zethető vissza, hogy a Vas lecsapásánál Chlórammonium hozzáadása az 
óldathoz, történetesen elfeledtetett. 

Még két Hyperstenitnek százalékos összetételét közlöm, 1) hogy ösz-
szehasonlítást lehessen tenni eredményeimmel. 

Leihely. 
SiO3 

% 
A l 2 O 3 

% 
F e O 

% 
Fe 2 O 3 

% 
MnO 

% 
MgO 

% 
CaO 

% 
Víz Összesen 

% 

Pálsziget, Labra­
dor 

51.36 0.37 21.27 1.32 21.31 3.09 — 98.72 

Radauthal 52.88 3.90 18.23 — 22.22 3.55 0.56 101.34 

Általam elemzett 
mállott 

51.681 — 8.465 12.824 — 22.824 3.093 0.96 99.710 

Általam elemzett 
üde — — 19.702 — — — — -

II. K é t B á c s v i d é k é n ú j a b b a n t a l á l t C ö l e s t i n ö s s z e t é t e l e . 

Dr. K o c h A n t a l 2 Cölestint adott át elemzés végett. 
a) Az első előfordulás igen érdekes, a mennyiben egy Echinolampas 

giganteus belső üregét rúdas alakban kitölti. Színe kékesszürke, áttetsző. 
Ezen első részletből, miután bő anyag állott rendelkezésemre, jó meny-

nyiséget dörzsöltem finom porrá és egy előleges minőleges próbában azt 
találtam, hogy tartalmaz Kénsavat, Strontiumot, mint főalkatrészeket, to-
vábbá csekély mennyiségben Calciumot, Kovasavat, Aluminiumot és Vasat. 
Bariumot nem találtam. 

Lemérve az anyagból 4.359 grmmot s összeolvasztottam ötszörös 
mennyiségű Szénsavasnatronkalival; az összeolvasztás már a közönséges 
Bunsen-lámpa lángjával történt. Kihűlés után a tömeget vízzel kezeltem és 
kivontam belőle az összes Kénsavat, tehát addig, míg egy lefolyó csepp 
Chlórbaryummal csapadékot már nem adott. Ezen kivonatokat egyesítve, 
Sósavval megsavítottam óvatosan és főztem, míg a Szénsav teljesen eltávozott. 

1) C. F. R a m m e l s b e r g . Handbuch d. Mineralchemie 1875. 384 1. 



Most kicsaptam a Kénsavat Chlórbaryummal és a 
nyert Kénsavasbaryum súlya volt 5.5068 gr. Ebből kiszá-
mítva a Kénsav (SO 3 ) mennyiségét, az tesz 1.8905 gr.-ot SO 3 4 3 . 3 7 0 % 

A vízzel való kivonás után visszamaradt tömeget 
óvatosan Sósavban óldottam, aztán leválasztottam belőle 
rendes úton az igen kis mennyiségben jelenlévő Kovasa-
vat. Ennek súlya volt 0.0195 gr SiO 2 0.447% 

A Kovasavról leszürt óldatból Ammoniak és Chlór-
ammoniummal leválasztám a Vas és Aluminium együttes 
és szintén igen csekély mennyiségét. Ez volt 0.0188 gr. Fe 2 O 3 ,Al 2 O 8 0.431 

Az ezen csapadékról leszürt óldatból Ammoniak és 
Szénsavasammoniummal leválasztottam a Strontiumot és 
Calciumot, miután a minőleges próba Baryumot nem adott. 

E csapadékot szárítva és igen kis lángnál izzítva, 
lemértem, miáltal a Szénsavas strontium és Szénsavascal-
cium együttes súlyát nyertem. Ez volt 3.455 gr. Most 
hogy elválaszszam a Strontiumot a Calciumtól és meg-
tudjam a kettő közötti mennyiségi viszonyt, felóldot-
tam a Szénsavassókat Légenysavban. E légenysavas ól-
datot teljesen szárazra párolva, lemértem; súlya volt 
4.6805. Már most ezt abs. Alkohol és Aether keveréké-
vel kezeltem és több napig gyenge meleg helyen állani 
hagytam, többszöri fölrázás mellett. Erre leszűrtem egy 
előre lemért szürlén, megszárítottam és ismét lemértem. 
Az így hátramaradt Légenysavas-strontium súlya vol t : 
4.60 gr. A súlyveszteség 4.6805—4.60 = 0.0805 gr. te-
hát a Légenysavascalciumra esik. A Strontium tehát úgy 
viszonylik a Calciumhoz, mint 58 : l-hez. 

Lesz tehát a 3.455 gr. Szénsavassókból a Szénsa-
vasstrontium mennyisége 3.3953 gr., mely átszámítva Oxyd-
ra, tesz 2.3794 SrO 54 .5859% 

A Szénsavascalcium pedig 0.05855 gr., mely Oxydra 
átszámítva, tesz 0.0328 grammot CaO 0.752% 

Az izzítási súlyveszteség meghatározására lemértem 
2.69 grammot, melyből többszöri izzítás után a súlyvesz-
teség tett 0.01 grammot. Izzít. sv. 0 . 3 7 1 % 

b) A második előfordulás Mészmárgából kikerűlt 
táblás kristályokat képez, melyek szürkék, szintén áttet-
szők. Miután a minőleges elemzés itt is ugyanazon alkat-
részeket mutatta, mint az elsőnél, azért a mennyileges 
elemzésnél is teljesen úgy jártam el, mint előbb. 

Az elemzéshez vettem 3.258 grammot. 
Az egyes alkatrészek mennyiségei: 

SO 3 1.4149 gr. . SO 3 43 .428% 
SiO 2 0.0045 „ SiO2 0.140 „ 
Fe 2 O 3 és Al2O3 0.0158 . . . . . . . . Fe 2 O 3 ,Al 2 O 3 0.484 

SrCO 3 és CaCO 3 együttes súlya 2.595 gr.; a Légeny-
savsók közötti viszony 1 : 40-hez. Lesz tehát: 

0.0633 CaCO 3 ez megfelel 0.0355 CaO. . . CaO 1.0896% 
2.532 SrCO 3 „ „ 0.7740 SrO . . . SrO 54.4505 „ 


